A birdlobizottsag értékelése

Lang Elemér a faalapu kompozitok, koztilk az OSB lemezek szimulacio alapu statisztikus
szerkezeti-szilardsagi modellezésével, mechanikai tulajdonsagainak ¢és technologiai
viselkedésének elorejelzésére kidolgozott kiillonbdzo céli modelljeivel hozzajarult a fa, mint
ujratermelhetd nyersanyag hatékonyabb felhasznalasahoz.

A birdlobizottsag a jelolt mind a négy téziscsoportjat elfogadta, de a megfogalmazast
jelentdsen roviditette:

I. Az orientalt forgacslap (OSB) konszolidacios modellezése:

Statisztikai modszerekkel bizonyitast nyert, hogy a kialakitott szimulaciés modell megfeleld
pontossaggal hozza 1étre a virtualis forgdcsteritéket. A teriték kritikus paraméterei konnyen
meghatarozhatok valos teritékek mérési eredményeinek alapjan. Bebizonyitotta, hogy a
kozponti hatareloszlas tétele (CLT) sikeresen alkalmazhatd diszkrét véletlen valtozok
generalasara.

Il. Lombos fafajok ortotrop tulajdonsagainak feltarasa:

tenzorelmélet és a modositott Hankinson képlet kombinaciojaval lehet a legpontosabban
meghatarozni. Megallapitotta, hogy a tenzoranalizis és a haromdimenzi6s Hankinson képlet
egyarant megfeleld modon irje le a nyomdszilardsadg ortotropiajat. A kidolgozott kritikus
nyirofesziiltség kontur lehetdséget nyijt a nyomasnak kitett, fa szerkezeti elemek varhato
nyirasi tonkremenetelének elorejelzésére.

I11. Szerkezeti kompozitok tulajdonsagainak modellezése:

Bebizonyitotta, hogy a szimulalt keresztmetszeti jellemzOok és az alapanyagok tulajdonsagai
alapjan a laminalt furnértartd6 (LVL) és furnérszalag tart6 (PSL) hajlitd és nyomo
rugalmassagi allandéi a f6 anatomiai iranyokban jo kozelitéssel elore jelezhetok.

A keresztmetszet ¢és jellemzdinek szimulacids meghatdrozdsa mindkét termék esetében jo
egyezést mutatott a valos elemek keresztmetszeti jellemzdivel. Megallapitotta, hogy a globalis
koordinita rendszertdl eltérd iranyitottsdgi elemekben a nyirds okozta alakvaltozdsok
jelentdsen befolydsoljak a mérhetd nyomo és hajlitd rugalmassagi allanddkat.

IV. Jelentds innoviacios eredmény az uj faalapu kompozitok alkalmazasa; a jellemzok
optimalizalasa statisztikai modszerekkel:

A furnér ollozasanal keletkez6 eselékek felhasznalasaval bebizonyitotta, hogy az eddigiekben
eltiizelt hulladék anyagokbol értékes termékek allithatok eld.

Fejlesztési munkaja négy termékfajta kialakitasat és technologiajanak kidolgozasat
eredményezte.



