A birdlobizottsag értékelése

Szabd Péter Janos kutatdsi teriilete az ultrafinom szemcse szerkezetli fémes anyagok
(kitiintetetten acélok) eldallitasa és modern metallografiai eszkozokkel vald vizsgdlata a
szerkezeti anyagok fejlesztésének fontos teriilete. Ezek a fémes anyagok kiilonleges
szemcsehatar szerkezetiilk miatt kiilonleges mechanikai és fizikai tulajdonsdgokkal birnak,
nagy szilardsag mellett jol alakithatok, ellendllnak a korrozionak. Elméleti megfontolasok
utan harom kiilonbozd kristalyszerkezettel bird acélon harom kiilonbdz6, a gyakorlatba is
atiiltethetd technologiaval allitott eld ultrafinom szemcseszerkezetli acél probakat. A szemcse
¢s racshiba (diszlokacio) szerkezetet atvilagitdsos elektronmikroszkoppal, rontgen
diffrakcioval és EBSD (visszaszort elektron diffrakcid) detektorral ellatott pasztazo
elektronmikroszkoppal vizsgalta. Ez utdbbi vizsgdld technika, melynek meghonositdja
Magyarorszagon, lehetové tette a szemcsék orientdciojanak, valamint a szemcsehatarok

tipusanak meghatarozasat.

Az elsO tézist a bizottsag 0j tudomanyos eredményként fogadja el, annak ellenére, hogy
formai hibat tartalmaz. A 2. és 3. tézis az elsd tézis magyarazata, a részeredmények
ismertetése, igy a bizottsag bar értékes eredménynek tartja, de nem fogadja el (1j tudoményos
eredménynek. A negyediktdl a tizedikig terjedo téziseket Uj eredményként elfogadja, azzal a
megjegyzéssel, hogy a 7-t6l 10-ig terjedd tézisek még nem allhattak ki a nemzetkozi
tudomanyos kozosség biralatat, kivanatos lenne, ha ezeket a megallapitasokat nemzetkozi
folyoiratokban is k6zoIné.

A Biralo bizottsag 8 tézist fogadott el a 10 tézisbdl, elismerve, hogy ezek a tézisek uj
tudomanyos eredményt tartalmaznak. Szerencsésebb lett volna, ha a téziseket roviden,

lényegre torden, a védésen bemutatott formaban fogalmazza meg.



